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PROTOKOL O SKUSKE ¢&: STM25-4059

Predmet skusky: Stanovenie hmotnostnych aktivit prirodnych radionuklidov a indexu
hmotnostnej aktivity v stavebnom materiali

Objednavatel’ Povaiska cementaren, a.s., Ul Janka Krala, 018 63 Ladce

Objednavka ¢.: 73623 SOR/2025

Oznaéenie vzorky podla objedndvatela: CEMII/A-LL42,5R

Evidencné cislo vzorky podla

objednavatela (E.C.v.): PCLA-44/2025

Vyrobca: Povaiska cementaren, a.s., Ul. Janka Krala, 018 63 Ladce
Vyrobna: Povaiskd cementaren, a.s., Ul. Janka Krala, 018 63 Ladce
Miesto odberu vzorky: PCLA, a. s. — expedi¢né silo ¢.5

Metodika odberu vzorky: Jednorazovy bodovy zber ( homogenizécia )

Datum odberu vzorky: 17.07.2025

Miesto vykonania skusky: Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave (SZU),

Fakulta verejného zdravotnictva, Ustav ochrany zdravia a
biostatistiky, Limbova 2651/12, 833 03 Bratislava

Oznacdenie vzorky (SZU ¢.v.): 207/25/SZU
Datum prevzatia vzorky: 08.08.2025
Datum vykonania skusky: 11.08.2025 — 06.09.2025 (v¢itane hermetizacie)
Datum ukonéenia skusky: 06.09.2025
Datum vydania protokolu: 18.09.2025
Cislo registracie sluzby: ¢ ORO/14780/2021, vydané RUVZ Bratislava
dria 11.08.2021
Oznacenie metaddy: Gamaspektrometrické meranie aktivity radionuklidov
PouZité meradlo: HPGe detektor GC3519 s DSP analyzatorom Canberra

LYNX a vyhodnocovacim softvérom Canberra Genie 2000
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Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotnictva,

Ustav ochrany zdravia a bio#tatistiky, Limbova 2651/12, 833 03 Bratislava

e-mail:

orh.expertizy (¢ szu.sk

Vysledky stanovenia hmotnostnych aktivit prirodnych radionuklidov v stavebnom materiali:

) _ Objekt skuSky ' Radionuklid a i Urer (%) . MDA |
Predmet/ Stanovovany 5 g |
Matrica ukazovatel (Ba.ke™) . (pre k=2) (Ba-kg™) |

- i R | |
Stavebny material a , 1
¥ 26R3 18,5 | 10 1,4 |
E £y hmotnostna I |
1 oV ktivita
a
- 232 | |
} PCLA-44/2025 radionuklidu (i 13 ‘ 12 0,8
j . emitujuceho gama — —— |
‘ ZU E.v.: 5 )
- Ziarenie 40
207/25/S2U K 210 7,5 3,0

relativnou roziirenou neistotou U, pre k = 2 a najmensou detegovatelnou hmotnostnou aktivitou (MDA) vypocitanou pre kiq= kip=
1,65 aprea=p=0,05.

Vysledok stanovenia indexu hmotnostnej aktivity stavebného materialu:
1=0,20 0,02

(Pozn.: Index hmotnostnej aktivity je bezrozmerna veli¢ina uréena vztahom: | = ara226/300 Bg.kg ! +ath232/200 Bq.kg ! +axs0/3000 Bg.kg?,
kde araz26, ath232, akeo SU hmotnostné aktivity radionuklidov 226Ra, 232Th a “°K v dodanej vzorke stavebného materialu)

Vyhodnotenie:

Referenéna Uroven pre stavebny material (§ 138 ods. 5 zakona NR SR ¢. 87/2018 Z. z.), ktorej

zodpoveda index hmotnostnej aktivity stavebného materidlu rovny jednej, nebola prekrocena.
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Ustav ochrany zdravia a biostatistiky, FVZ SZU

Meral a vyhodnotil:

Vysledky stanovenia platia len pre predmet skisky a kopie z protokolu iné ako v celku mozno robit len s
pisomnym sihlasom laboratdria. Protokol o skuske bez podpisov a pediatky je neplatny.
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